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Методом просвечивания образцов узким пучком гамма-излучения
впервые получены экспериментальные данные по плотности и
объемному коэффициенту теплового расширения ряда жидких
сплавов системы Li-K-Pb в интервале от температуры ликвиду-
са до 900-1000 К. Показано, что мольный объем расплавов Li-K-
Pb значительно отклоняется от законов идеального раствора (до
≈ 27%), что подтверждает существующие представления о жид-
ких сплавах щелочных металлов со свинцом, как об ассоцииро-
ванных растворах. Выявлено, что добавка 28,6 ат.% Pb к жидкой
системе Li-K недостаточна для выхода из области несмешивае-
мости, границы которой остаются неизвестными. На поверхности
ликвидуса тройной системы Li-K-Pb обнаружена эвтектическая
точка в области богатой свинцом с температурой 491,7 К и со-
ставом близким к 13 ат.% Li, 4 ат.% K, 83 ат.% Pb. Для данного
околоэвтектического состава Li13K4Pb83 также были проведены
измерения плотности в твердом состоянии и скачка плотности
при плавлении-кристаллизации. Более того, методами массивно-
го калориметра смешения и лазерной вспышки получены экспе-
риментальные данные по энтальпии, теплоемкости, температу-
ропроводности и теплопроводности околоэвтектического состава
Li13K4Pb83 в жидком состоянии, выявлено существенное откло-
нение данных параметров от расчета по правилу аддитивности.
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