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Методами просвечивания образцов узким пучком гамма-излучения,
массивного калориметра смешения и лазерной вспышки получе-
ны новые прецизионные экспериментальные данные по плотно-
сти, объемному коэффициенту теплового расширения, энталь-
пии, теплоемкости, температуропроводности и теплопроводно-
сти твердого и жидкого свинца марки С1 от комнатной темпе-
ратуры до температуры кипения при нормальном давлении. Все
установки апробированы на эталонных материалах и материа-
лах с хорошо исследованными свойствами. Оцениваемая неопре-
деленность данных составила 0,2–0,5 % и 1,4–2,9 % для плотно-
сти и коэффициенту теплового расширения; 0,3–0,5 % и 0,5–2,2
% для энтальпии и теплоемкости; 3,6–8,2 % для теплопровод-
ности и температуропроводности. Проведено сопоставление по-
лученных результатов с известными литературными данными.
Впервые экспериментально показано существование минимума
объемного коэффициента теплового расширения и теплоемкости
жидкого свинца в области температур 1300–1500 К. Проведено
обсуждение полученных результатов. Исследование выполнено
в рамках Государственного контракта No. Н.4о.241.19.24.1034 от
04.04.2024 (государственный заказчик — Госкорпорация "Роса-
том") и государственного задания ИТ СО РАН No. 126021217052-
7.


